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RINGKASAN

D2dz tzhun ke dua ini telah dilakukan penelitian tentang sintesis fotokatalis
ssmckomposit magnetik TiO>-MeFe;O4 (Me=Zn dan Ni) dengan metode solvotermal
—essgusazkan logam nitrat dan titanium isopropoksida sebagai precursor serta etanol
semsgs: pelarut. Nanokomposit yang dihasilkan dikarakterisasi dengan menggunakan
—e— 2220 XRD. SEM-EDX, FTIR, VSM, DRS UV-vis dan untuk menganalisis struktur,

Ses-adasi zat warna dalam air dibawah sinar matahari, Parameter uji katalitik yang
Slsiukan antara lain variasi konsentrasi larutan Rodamin, jumlah katalis, perbandingan
wo—oosisi  Ti0:MeFeyO4, dan lama penyinaran. Hasil pengukuran dengan XRD
—e=wmiukkan bahwa nanokomposit yang terbentuk berupa kristalin dengan munculnya
sumczk-puncak pada dua theta yang spesifik untuk TiO, dan MeFe;O4 . Analisis morfologi
—emperiihatkan bentuk permukaan dari sampel yang cukup homogen, berpori dengan
gemsn partikel berada dalam skala nanometer. Data VSM menunjukan nanokomposit
Se=sifar magnit yaitu paramagnetik untuk TiO,-ZnFe;O, dan superparamagnetik untuk
TH0--NiFe,0;. Uji aktivitas katalitik memperlihatkan bahwa nanokomposit TiO2-ZnkFe;O4
—e—sunvai aktivitas yang lebih baik dari TiO,-NiFe,O4 dengan persen degradasi
—e=capai 96.6 selama 3 jam dengan konsentrasi larutan Rodamin 25 mg/L dan jumlah
w==lis 0.015 mg. Untuk selanjutnya akan dilakukan uji aktivitas katalitik terhadap zat
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