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RINGKASAN

Pada tahun pertama telah dilakukan penelitian tentang sintesis dan karakterisasi
nanopartikel magnetik TiO, yang didukung Me-ferrit ( Me = Mn, Co dan Ni) melalui
metoda pengendapan kembali. Dalam penelitian ini digunakan logam nitrat dan
titanium isopropoksida sebagai prekursor. Nanopartikel yang didapatkan kemudian
dikarakterisasi dengan beberapa peralatan yaitu XRD (X- Rays Diffraction), SEM
(Scanning Electrone Microscopy) dan EDX. Sifat magnetik dari sampel diuji dengan
alat VSM (Vibrating Sample Magnetometer). Untuk mencari kondisi optimum
dilakukan variasi terhadap, pH, pelarut yang digunakan dan suhu kalsinasi:

Dari penelitian yang telah dilakukan didapatkan hasil sebagai berikut, hasil
karakterisasi dengan SEM didapatkan permukaan sampel yang lebih homogen dan
halus dengan pelarut propanol dibanding dua pelarut yang lain. Dari tiga variasi logam
nitrat yang digunakan, penggunaan logam nitrat Ni sebagai prekursor menghasilkan
permukaan sampel yang lebih homogen. Perbedaan jenis logam pendoping
memberikan efek terhadap pembentukan partikel. Analisis EDX menunjukkan bahwa
terdapat logam Ti, Fe dan Me dalam nanopartikel TiO,~MeFe;O4 yang
mengindikasikan bahwa oksida CoFe;04 telah terdoping ke dalam TiO,. Dari hasil
XRD pada sintesis TiO,-NiFe;O4 suhu kalsinasi 550°C menunjukan puncak anatase
tertinggi. Hasil perhitungan dengan persamaan Scherer didapatkan ketiga jenis partikel
berada dalam skala nano. Hasil analisis dengan VSM memperlihatkan bahwa
nanopartikel TiO,-MeFe;O4 memiliki sifat paramagnetik. Dengan adanya sifat magnet
tersebut, diharapkan nanopartikel dapat didaur ulang dalam pemakaiannya sebagai

fotokatalis.
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